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东天山金矿带区域成矿规律解析
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提 要 :康 古尔塔格金矿带是东疆近年发现的重要成矿带之一,产 出于东天山造山带,受 控

于觉罗塔格晚古生代俯冲-碰撞带和大型韧性剪切带,属 于阿 雅̄岛弧北缘金成矿系列,分 为 5类

金矿,金 铜铁具水平分带,成 矿时代为海西中晚期,韧 剪变形演化中晚期脆-韧性变形转换带是金

主要控矿和成矿构造,剖 析了金矿分布规律 ,建 立了预测模式。

关键词:区 域成矿规律 韧 性剪切带 脆 -韧挂变形转换 金 矿 东 天山

东天山康古尔塔格金矿带位于吐哈盆地以南,东 经 89°~96° ,北 纬 41°20′~43° ,东 西

延伸数百公里,宽 ⒛ km,是 近几年东疆发现的重要成矿带之一,其 分布与觉罗塔格碰撞构

造带和秋格明塔什一黄山大型韧性剪切带 (简称秋-黄韧性剪切带 QHDsZ)密 切相关。

1 区 域成矿地质背景分析

1.1 区 域构造格局

康古尔塔格金矿带位于塔里木板块北缘与准噶尔板块南缘的俯冲-碰撞构造交汇部位。

以康古尔塔格-黄山深断裂 (简 称康-黄断裂)为 界 ,北 南分属不同的大地构造单元 ,金 矿带

主要产在塔里木北缘阿齐山-雅满苏岛孤系 (简 称阿-雅岛弧)。 在诸多方面不同板块构造格

局和特征见图 1和 表 1。

1.2 区 域地层和容矿岩石组合

区内地层主要为石炭系,按 构造-地层沉积相带可分为两套系统 ,即 有序和无序地层。

不同构造沉积相带其地层、岩石、构造、矿产等有明显区别 (见表 1)。

容矿岩石属塔里木北缘阿-雅 岛弧系阿齐山组和雅满苏组中酸性火山岩、火山沉积岩 ,

现有大中型金矿均产在这两组中。在无序岩层区,原 地层已遭受强烈的韧性变形 ,形 成各类

糜棱岩、千糜岩等,构 成一韧性变形带 (Dsz)。

1.3 岩 浆活动与碰撞花岗岩

在康-黄断裂两侧的岛弧带内均有较广泛的岩浆活动,以 花岗岩类最广 (占 60%),次

有闪长岩和基性-超基性岩 (各 约 ⒛ %)。 据十余个碰撞花岗岩研究发现其成岩年龄与金成

矿年龄具有对应性。部分矿区含金矿脉直接赋存于花岗岩体内 (如 第 4类 金矿),显 然其成

矿与花岗岩浆构造活动密切相关。

1.4 构 造变形与变质

本带处于活动性大陆边缘 ,经 历了多期构造变形 ,属 于汇聚板块边界的强应变带 ,在 俯
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图 1 东 天山区域构造格局和金矿分布

1一 主要断裂;2一 吐-哈盆地边界线;3一 韧性剪切带 DSz;4— 构造单元代号:I!一 吐 哈̌盆地 (地块);I2一 康

古尔塔格-哈尔里克岛弧系;Ⅱ l一康-黄碰撞变形带 (即秋 黄̄韧性剪切带 Q「】DSZ);Ⅱ 2塔 北缘阿-雅岛弧系;Ⅱ 3—中

天山地块;Ⅱ .一南天山弧后盆地;Ⅱ 5一北山裂谷系;5一 主要金 (铜 )矿 床 (点 );6— 重要地名

冲-碰撞构造的特定部位,出现有俯冲杂岩、混杂堆积和 DSZ。 据其俯冲-碰撞特征可分 3个

带,中间为强韧性变形逆冲带,两侧为边缘褶皱带,因康 黄̄断裂的消减和吐哈盆地断陷,造成

表 1 东 天山区域成矿地质背景和矿带特征对比
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北部边缘带不完整。由中间强应变带向南出现强-弱应变转化和脆-韧性变形转换 ,伴随着构

造变形 ,中间为绿片岩相动力变质带 ,两侧更低 ,苦水以东有角闪岩相变质带。金矿主要分布

于碰撞带南缘 ,以大型 DSZ南 缘脆-韧性变形转换带最为集中(图 1)。

2 金 矿分布规律剖析

2.1 主 要金矿类型

据已发现的50多 个金矿床(点 )研究,其中大型 3~4个 ,中小型 10余 个,自西向东成带分

布,构成康古尔塔格金矿带。它与觉罗塔格碰撞带和 QHDSZ紧 密相伴。

据典型矿床研究,主要有五类金矿,自西向东为:中浅成低温热液型;韧性剪切带动力热液

蚀变岩型;与浊积岩有关的热液细脉浸染型;与花岗岩有关的石英脉型;与浅成斑岩有关的石

英脉和破碎蚀变岩型。各类金矿产出的区域构造背景相同,成矿时代相近,物质来源相似,成

矿系统相近,流体包裹体成分类同,属于同一成矿系列,归属塔北缘阿-雅岛弧金成矿系列。各

类金矿特征见表 2。

表 2 东 天山金矿带五类金矿特征对比

序 号 金矿成因类型 容矿地层和岩石 矿  石 矿例 规模 矿床构造特征
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形转换带的多组剪切裂隙内

3
与浊积岩有关的热液
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5
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2.2 金 矿床分布规律

(1)现 有大中型金矿均明显成带分布于康-黄断裂之南侧,总体受该区碰撞构造带控制,

大多数矿床距深断裂约 3~⒛ km。

(2)现 有五类金矿均产在 QHDSZ内 或其边缘,除第 3、4类 产在 QHDSZ中 外,其余均产

在 QHDSZ南 缘脆-韧性变形转换带内。

(3)所 有金矿均产在中酸性火山-沉积岩或花岗岩类中,容矿地层为阿齐山组、雅满苏组

和苦水岩组等。

(4)成 矿构造环境属于活动性大陆边缘阿-雅岛弧北缘俯冲-碰撞带南缘的脆-韧性剪切变

形转换带。

(5)康 古尔和马头滩两个大型金矿均具有相似的矿石组构,韧性变形期动力热液组构和

脆-韧性变形转换期组构均可见及。糜棱岩带脆-韧性剪切裂隙中的主矿体与糜棱面理呈 5°~
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15°夹角,矿与围岩渐变过渡,热液蚀变具分带性,可分出5个 成矿阶段。

3 金 铜铁等矿产分布规律剖析

3.1 金 铜铁矿带分布规律

通过对区带内金铜铁等矿产分布规律研究可更清晰地剖析区域金矿分布规律。

经专题调研和表 1分 析可知 ,东天山不同构造单元具有其特定的成矿构造环境、矿床组

合、成矿系列,故可划分出对应的成矿带和成矿亚带。

(1)金 矿带主要产在塔北缘阿-雅岛弧北部 QHDSz脆 -韧性变形转换带。构成金成矿系

列和金(铜 )成 矿带(M3)。

(2)铜 矿带则主要产在准噶尔南缘的康古尔塔格-哈尔里克岛弧带。构成一铜钼成矿系

列和铜钼成矿带(M1)。

(3)铜 、镍矿产在康-黄俯冲碰撞带内,以强韧性剪切变形为特征 ,构成俯冲-碰撞带 Cu~N⒈

Mo成 矿系列和成矿带(M2)。

(4)铁 矿则主要产在塔北缘阿-雅岛弧和中天山地块或南天山弧后盆地,构成一明显的铁

成矿系列和多个铁成矿带和亚带。

3.2 平 面分带规律

东天山金铜铁等矿产具有水平分带特点。据现有成型矿产研究 ,以康-黄断裂为界 ,由北

向南由俯冲-碰撞带-岛弧带-古陆块 (古 岛弧)-弧 后盆地-古大陆组成 ,而形成矿产的水平分带

为 北 部 Cu~N⒈ Mo矿 带 ,中 部 Au(cu)矿 带 ,南 部 Fe cu~Au-Ag-多 金 属 矿 带 。 表 现 出 Cu、 Ni、

Mo、 Au、 Cu、 Pb、 Zn、 Fe、 Au、 Ag的 水 平 分 布 ,与 西 太 平 洋 俯 冲 带 的 矿 产 分 布 具 有
一

定 相 似 性 。

3.3 金 矿 预 测

据现有金矿产出构造环境、成矿特征等 ,提 出东天山金矿主要产在 QHDSZ南 缘脆-韧性

变形转换带。并建立了区内脆-韧性变形转换带结构和金矿预测模式(图 略)。
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